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［摘　要］　针对氧煤燃烧熔分炉熔池区域内射流流场的变化规律，通过理论分析和实验研究分别考察
了熔池内侧吹气体射流的运动方式和穿透行为。基于气泡在射流中的受力情况，建立了射流气泡上升

运动模型，对照实验现象，相互佐证了射流气泡在不同运动阶段的规律。射流穿透现象及理论分析结果

表明：喷吹流量是影响侧吹穿透距离的主要因素；流量恒定时，氧枪直径对穿透行为的影响相比氧枪浸

没深度的影响较大。以此为基础，建立侧吹射流穿透距离圆管氧枪数学模型，由此得知，侧吹射流穿透

距离的能量变化主要为动能转换，该实验结果可为氧煤燃烧熔分炉的氧枪设计及熔池流场优化提供理

论指导。

［关键词］　氧煤燃烧熔分炉；矩形熔池；射流行为；气泡受力分析；物理模拟

［中图分类号］　ＴＦ８０６；ＴＰ３９１９９　［文献标志码］　Ａ　［文章编号］　１６７２６１０３（２０２０）０３００２２０８
ＤＯＩ：１０．１９６１２／ｊ．ｃｎｋｉ．ｃｎ１１５０６６／ｔｆ．２０２２．０３．００４

［收稿日期］２０２１１０１６　［修订日期］２０２１１１２２

［录用日期］２０２１１１２６　［出版日期］２０２２０６２８

［作者简介］申耀宗（１９９６—），男，硕士，主要研究方向为炼铁理论

与工艺。

［通信作者］赵凯（１９８１—），男，博士，教授，主要研究方向为炼铁理

论与工艺、余热回收。

［基金项目］国家重点研发计划（２０１７ＹＦＢ０６０３８０２）。

［引用格式］申耀宗，张巧荣，赵凯，等．氧煤燃烧熔分炉熔池内射

流行为规律的物理模拟［Ｊ］．中国有色冶金，２０２２，５１（３）：２２－２９．

　　现有高炉炼铁工艺面临碳排放大、环境负荷大
等严重问题，制约了钢铁行业的绿色可持续发

展［１－３］。非高炉炼铁工艺的开发是减少高炉炼铁碳

排放的有效途径之一，其中熔融还原炼铁是当下研

究的热点［４－６］，以现有二步法熔融还原为代表的

ＣＯＲＥＸ和ＦＩＮＥＸ炼铁工艺已实现工业化生产，但
仍存在铁水成本过高、无法完全摆脱对焦炭依赖等

问题［７－９］。因此，综合分析各熔融还原熔炼技术，结

合Ｒｏｍｅｌｔ熔融还原炼铁及有色冶金烟化炉，以煤基
回转窑为预还原基础，提出了回转窑预还原－氧煤
燃烧熔分炼铁新工艺［１０］。氧煤燃烧熔分炉作为该

工艺的核心反应器，冶炼过程属于高温封闭式冶炼，

无法对熔池区域进行可视化研究，而对非稳态流体

流场中相关特性的认知又是优化反应器结构、掌握

流体运动机理的前提。

目前，有关高温密闭反应器的研究中，物理模

拟［１１－１２］方法被广泛使用，其中 ＢＲＩＭＡＣＯＭＢＥ和
ＣＡＳＴＩＬＬＥＪＯＳＥ［１３－１４］等均是基于物理模拟的基础上
研究反应器内的气液变化，而针对熔池内的射流流

场情况，吴癶等［１５］通过建立相关模型，对反应器中

３种不同的喷吹方式进行研究，表明气泡聚并行为
的发生会对周围射流流场产生交互作用。ＰｅｎｇＹａｎ
等［１６］以数值模拟为基础，发现了气泡所受作用力的

变化会影响气泡之间的聚并概率，由此可知，气泡运

动是反应器内射流流场变化的基础，而射流行为的

规律又是单个气泡运动的整体表现。吕明等［１７］通

过结合理论计算和模拟分析，发现在圆形反应熔池

内，随着顶吹枪位的提高，射流对熔池的冲击面积会

伴随增加。ＬＩＭｉｎｇｍｉｎｇ等［１８］通过模拟结果预测了

反应器中喷溅和射流冲击形状。综上可知，关于熔

池内射流行为的研究大多集中在以圆形炉型反应器

为基础的工艺中，对矩形熔池的研究还缺乏统一认

知，而针对新型无焦炼铁反应器所采用的矩形侧吹

浸没式熔池熔炼，熔池中射流行为的变化会直接影

响熔池内熔炼及搅拌情况，稳定的射流行为会促进

搅拌，提高熔池熔炼效果；紊乱的射流行为又会冲击

炉衬，对耐火材料造成严重冲刷。
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本研究通过水模拟实验，基于相似原理，搭建了

５∶１的反应器模型，辅以高速摄像系统实时拍摄，对
氧煤燃烧熔分炉熔池区域的射流行为规律进行研

究。并以射流形态中单个气泡受力为基础，建立射

流气泡上升运动模型，将氧枪直径和氧枪浸没深度

作为研究变量，考察了侧吹射流穿透行为的影响因

素和作用机理，为氧煤燃烧熔分炉侧吹炉体和氧枪

设计提供理论指导。

１　回转窑预还原－氧煤燃烧熔分炼铁
工艺介绍
回转窑预还原－氧煤燃烧熔分炼铁工艺流程见

图１［１０］。该工艺核心熔池设计采用矩形炉型，双排
风口浸没式侧吹熔炼，上下排风口交错式分布，见图２。
其中，氧煤燃烧熔分炉熔池区域分为２个部分：一部
分是下排风口向上区域；另外一部分是下排风口向

下区域。在第一部分中，熔池区域渣铁未完全分离，

以熔体形式存在，而金属相是在下排风口往下区域

被完全分离。在此仅研究第一部分，将渣相处理为

液相，进而研究矩形熔池中的气液两相流流动规律。

１—原料仓；２—回转窑；３—下料管；４—冷煤气兑入管；５—除尘

器；６—煤气管道；７—熔分炉；８—氧气罐；９—煤粉喷吹罐；１０—铁

水罐；１１—渣罐

图１　回转窑预还原－氧煤燃烧
熔分炼铁工艺流程

Ｆｉｇ．１　Ｐｒｏｃｅｓｓｆｌｏｗｏｆｒｏｔａｒｙｋｉｌｎｐｒｅｒｅｄｕｃｔｉｏｎ
ｏｘｙｇｅｎｃｏａｌｃｏｍｂｕｓｔｉｏｎｍｅｌｔｉｎｇａｎｄ

ｓｅｐａｒａｔｉｏｎｉｒｏｎｍａｋｉｎｇ
　

２　实验原理和装置
以氧煤燃烧熔分炉为原型，采用有机玻璃制作

熔分炉模型，通过改变氧枪直径和氧枪浸没深度，考

图２　氧煤燃烧熔分炉设计
Ｆｉｇ．２　Ｄｅｓｉｇｎｏｆｏｘｙｇｅｎｃｏａｌｃｏｍｂｕｓｔｉｏｎ

ｍｅｌｔｉｎｇａｎｄｓｅｐａｒａｔｉｎｇｆｕｒｎａｃｅ
　

察不同氧枪变量对矩形侧吹浸没熔炼熔池内射流行

为变化的规律。

２１　实验原理
在熔池喷吹进行过程中，要同时满足模型和原

型的Ｆｒ和Ｒｅ均相等存在很大困难，只有保持１∶１的
相似比才可实现，且 Ｒｅ在超过自模化区规定的值
后，此时Ｒｅ的变化几乎不会对流场特性造成影响。
除此之外，由于本工艺熔炼反应器中主要涉及气液

两相流动，重力和惯性力为主要考虑因素，因此，在

此选择Ｆｒ，并对其进行修正。
用水模拟渣相，空气模拟 ＣＯ，为了保证熔池内

射流运动的相似性，根据相似原理，采用修正的弗劳

德数Ｆ′ｒ为相似准则数，相关表达式见式（１）。
Ｆ′ｒ１＝Ｆ′ｒ２ （１）

根据动力相似，实验模型和实际原型的弗劳德

数相等，即得式（２）。

Ｆ′ｒ＝
ｖ２
ｇｄ
ρｇ
ρｌ

（２）

将式（２）代入（１）可得式（３）。
ｖ２１
ｇｄ１
×
ρｇ１

ρｌ１－ρｇ１
＝
ｖ２２
ｇｄ２
×
ρｇ２

ρｌ２－ρｇ２
（３）

侧吹气体在管中的流速计算公式见式（４）。

ｖ＝４Ｑ
πｄ２

（４）

联立（１），（２），（３），（４）得式（５）。

Ｑ１ (＝ ｄ１
ｄ )
２

５
２ [× ρｇ２

ρｇ１
×
ρｌ１－ρｇ１
ρｌ２－ρ ]

ｇ２

２
×Ｑ２ （５）

式（１）～（５）中：Ｆ′ｒ１、Ｆ′ｒ２分别为模型和原型的修正弗
劳德数；Ｑ１、Ｑ２分别为模型和原型的气体流量，
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Ｎｍ３／ｈ；ｄ１、ｄ２分别为模型和原型的氧枪出口直径，
ｍｍ；ρｌ１、ρｌ２分别为模型和原型的液体密度，ｋｇ／ｍ

３；

ρｇ１、ρｇ２分别为模型和原型的气体密度，ｋｇ／ｍ
３。

２２　实验装置
通过式（１）、式（２）计算得到水模型不同侧吹流

量、氧枪直径以及氧枪浸没深度的实验值。如图３
所示，根据实际熔分炉尺寸，建立５∶１水模型装置，
熔池液面高度需盛放到液位５２３ｍｍ处。

１—氧煤燃烧熔分炉模型；２—止回阀；３—遮光黑布；４—转子流量

计；５—气动接头；６—减压阀；７—空气压缩机；８—光源；９—高速

摄像机；１０—工作站

图３　氧煤燃烧熔分炉射流穿透行为
实验平台示意

Ｆｉｇ．３　Ｓｃｈｅｍａｔｉｃｄｉａｇｒａｍｏｆｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｌｐｌａｔｆｏｒｍ
ｆｏｒｊｅｔｐｅｎｅｔｒａｔｉｏｎｂｅｈａｖｉｏｒｏｆｏｘｙｇｅｎｃｏａｌ
ｃｏｍｂｕｓｔｉｏｎｍｅｌｔｉｎｇａｎｄｓｅｐａｒａｔｉｎｇｆｕｒｎａｃｅ

　

实验平台采用高速摄像机采集反应器内射流变

化，并配合冷光源、空气压缩机等，将采集的图像通

过Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐ软件结合 Ｍａｔｌａｂ处理，得到射流行为
相关特性参数。

３　实验结果和理论分析
气泡作为多相流动的最小单元，是衡量非稳态

流体射流规律的有效途径，而射流运动的实质又可

看作是单个气泡运动规律的整体表现。因此，对单

个气泡上升过程的受力情况进行分析，可以实现对

整体射流变化行为的理论预测。

３１　侧吹气体射流运动模型
对射流过程中单个气泡的上升过程进行受力分

析，假定气泡在静止的液体中运动，气泡的形态可近

似认为是球形。气泡分别受到向下的重力 ＦＧ、虚拟
质量力［１９］ＦＶＭ、曳力 Ｆｙ以及向上的浮力 Ｆｆ。其中，
由于受到气泡大小及形状的影响，在两相流流动的

过程中，虚拟质量力远小于曳力，因此在受力分析过

程中，不考虑虚拟质量力的作用。而本工艺中气泡

受到的曳力体现为两相流中连续液相对气相中分散

小气泡的集合所作用的力，方向与气泡和熔池中液

体的相对运动方向相反，因此，将气泡的运动方向视

为正方向，曳力的方向为反方向（竖直向下）。

３１１　单个气泡在射流内的运动模型
根据射流中单个气泡上升的受力分析情况，建

立动力学方程，方向选取竖直向上为正方向，气泡的

受力情况见式（６）。
Ｆ＝Ｆｆ－Ｆｙ－ＦＧ （６）

分别代入各分力的表达式［２０］，化简得式（７）。

Ｆ＝ρｌｇ
１
６πｄ

３－１２ＣＤρｌＡｕ
２
ｇ－ρｇｇ

１
６πｄ

３ （７）

结合实验现象和图４，射流在上升冲击液面的
同时，气泡存在匀速、加速２个阶段，受力分析分别
如下所述。

图４　射流中的气泡运动情况
Ｆｉｇ．４　Ｍｏｖｅｍｅｎｔｏｆｂｕｂｂｌｅｓｉｎｔｈｅｊｅｔ

　

１）匀速运动受力分析
匀速运动受力情况见式（８）。

ρｌｇ
１
６ｄ－ρｇｇ

１
６ｄ＝

１
８ＣＤρｌｕ

２
ｇ （８）

式中：ρｇ、ρｌ、ｄ以及重力加速度均为已知变量。
对（８）做变换，可得速度和直径的关系式，见

式（９）。

ｕ２ｇ＝
４ｇｄ（ρｌ－ρｇ）
３ＣＤρｌ

（９）

式中：ｄ为气泡直径，由于该受力模型仅对射流过程
中的微小气泡进行研究，所以气泡直径较小；ＣＤ为
阻力系数，由于雷诺数处于湍流区，ＣＤ取０４４；ρｌ、
ρｇ分别为水和空气的密度。
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选取不同梯度的小直径参数作为变量，根据

式（９）可得速度随直径变化的趋势图，如图５所示。
在小气泡形态中，随着气泡直径的增加，速度以近似

一次函数的形式同时增加，分析可知，在湍流区域气

泡群的研究范围内，相对较大直径的气泡会以更快

的速度上升。

图５　气泡速度随小气泡直径的变化关系
Ｆｉｇ．５　Ｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐｂｅｔｗｅｅｎｖｅｌｏｃｉｔｙａｎｄ

ｂｕｂｂｌｅｄｉａｍｅｔｅｒ
　

２）加速运动受力分析
加速运动受力情况见式（１０）。

Ｆ＝ｍａ，ｍ＝ρｇＶ＝
１
６ρｇπｄ

３ （１０）

将公式（６）代入（１０）得式（１１）。

ａ＝
４ρｌｇｄ－３ＣＤρｌｕ

２
ｇ－４ρｇｇｄ

４ρｇｄ
（１１）

式中：ａ可以表达为ｄｕｄｔ。

令Ｘ１＝４ρｇｄ，Ｘ２＝４ｇｄ（ρｌ－ρｇ），Ｘ３＝３ＣＤρｌ，整
理代入（１１）中可得式（１２）。

ｄｕ
ｄｔＸ１＝Ｘ２－Ｘ３ｕ

２
ｇ （１２）

对式（１２）进行分离变量，当 ｔ＝０，ｕ＝ｕ０，整理
可得式（１３）。

ｕ（ｔ）＝

Ｘ
１
２
２ｔａｎＸ

１
２
２Ｘ

１
２
３ ｔ
Ｘ１
＋
ａｒｃｔａｎ

Ｘ
１
２
２Ｘ

１
２
３ｕ０
Ｘ
１
２( )
２

Ｘ
１
２
２Ｘ

１
２





















{ }
３

Ｘ
１
２
３

（１３）
在ｔ＝０，ｕ＝ｕ０时，沿竖直方向，令 ｕ０等于０，随

着气泡最初受力的不平衡，气泡加速上升，根据

式（１３）计算可得５种不同直径的气泡速度随时间

的变化趋势图，如图６所示。由图可知，随着时间的
增加，不同直径的气泡速度也在增加，最终趋于稳

定，且直径越小的气泡，最终达到稳定时的速度越

大。从气泡受力的角度来讲，气泡在形成初期，所受

到的合力向上，浮力在合力中占主导地位，气泡加速

上升。随着气泡的上升，向上和向下的合力逐渐平

衡，最终速度无限接近匀速，达到受力平衡，针对本

工艺，在形成射流的同时，由于所研究气泡很小，因

此，气泡速度很快趋于稳定。

图６　不同直径下气泡速度随时间变化趋势
Ｆｉｇ．６　Ｃｈａｎｇｅｔｒｅｎｄｏｆｂｕｂｂｌｅｖｅｌｏｃｉｔｙｗｉｔｈ

ｔｉｍｅｕｎｄｅｒｄｉｆｆｅｒｅｎｔｄｉａｍｅｔｅｒｓ
　

式（１３）中，ｕ可表示为ｄｙｄｔ，其中ｙ为小气泡上升

的路程，ｔ为气泡上升所经历的时间，当 ｔ＝０，ｙ＝０，
对式（１３）化简、积分整理可得 ｙ关于 ｔ的数学表达
式，见式（１４）。

ｙ（ｔ）＝
Ｘ
１
２
２ｔ

Ｘ
１
２
３

－
Ｘ１ｌｏｇ

Ｘ
１
２２

Ｘ３
－
Ｘ１ｌｏｇｔａｎ

Ｘ
１
２
２Ｘ

１
２ｔ
１

Ｘ１( )[ ]＋１

Ｘ３
＋

Ｘ１ｌｏｇ
Ｘ
１
２２ ＋Ｘ

１
２
３ｕ０ｔａｎ

Ｘ
１
２
２Ｘ

１
２ｔ
３

Ｘ１( )＋１

Ｘ （１４）

根据式（１４），选取不同直径的小气泡，根据气
泡加速阶段数学模型，绘制气泡上升路程ｙ随时间的
变化趋势图，以及气泡上升速度ｕ随气泡上升路程ｙ
的趋势变化图，分别如图７、图８所示。在小气泡的
研究范围中，直径越大，由于气泡体积的增加，气泡

上升所经历的路程越短，从而气泡所受到的阻力越

大，且气泡在熔池中的停留时间越长，此时会提升熔

池中的气含率，对实际工艺来讲，更有利于气液两相

的充分混合，从而强化熔池搅拌。
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图７　不同直径气泡上升路程ｙ随时间的
变化趋势图

Ｆｉｇ．７　Ｃｈａｎｇｅｔｒｅｎｄｏｆｒｉｓｉｎｇｐａｔｈｙｗｉｔｈｔｉｍｅ
ｕｎｄｅｒｄｉｆｆｅｒｅｎｔｂｕｂｂｌｅｄｉａｍｅｔｅｒｓ

　

图８　不同直径气泡上升速度ｕ随气泡上
升路程ｙ的变化趋势

Ｆｉｇ．８　Ｃｈａｎｇｅｔｒｅｎｄｏｆｒｉｓｉｎｇｖｅｌｏｃｉｔｙｕｗｉｔｈｔｈｅ
ｒｉｓｉｎｇｐａｔｈｙｏｆｂｕｂｂｌｅｓｕｎｄｅｒｄｉｆｆｅｒｅｎｔｄｉａｍｅｔｅｒｓ

　

　　据图８所示，在气泡经历相同的上升路程中，气
泡直径越小速度越大，运动达到稳定时的速度也就

越大，速度大的气泡群冲击液面，释放动能，易引起

更强烈的喷溅现象。

　　综合气泡的加速和匀速２个阶段，气泡在射流
形成的同时，先经历加速阶段，气泡加速上升，不同

的直径大小的气泡会以不同的速度加速上升，最终

达到稳定阶段，基于工艺所研究气泡很小，所需加速

时间很短，在气泡速度达到稳定时，此时气泡竖直方

向受力平衡，气泡接近匀速，冲击液面后，气泡破裂

释放动能，引起搅拌。

３２　侧吹气体射流穿透行为
氧煤燃烧熔分炉的炉型结构属于矩形侧吹浸没

式熔炼炉，气体从氧枪喷入熔池后的形态变化情况

如图９所示。氧枪气流随着流量的不同会形成不同

形态的射流，而不同形态的射流会促使熔池搅拌体

系呈现出不同的效果，如图１０所示。

图９　射流形态变化示意
Ｆｉｇ．９　Ｄｉａｇｒａｍｏｆｊｅｔｓｈａｐｅｃｈａｎｇｅ

　

图１０　流量增加情况下氧煤燃烧熔分炉熔池
内射流穿透距离示意

Ｆｉｇ．１０　Ｄｉａｇｒａｍｏｆｊｅｔｐｅｎｅｔｒａｔｉｏｎｄｉｓｔａｎｃｅｉｎｔｈｅ
ｍｅｌｔｐｏｏｌａｔｄｉｆｆｅｒｅｎｔｆｌｏｗｒａｔｅｓ

　

　　实验分别在不同流量工况下，选用不同评价参
数对熔分炉内的射流现象进行研究。

３２１　射流穿透行为现象分析
针对矩形侧吹浸没式熔池工艺条件，分别选取

不同直径和不同浸没深度的氧枪，通过流量的变化，

探究矩形侧吹浸没式熔炼熔池内射流穿透行为的变

化趋势。氧枪射流的穿透距离Ｌ在此定义为气相自
氧枪口至气相出现明显上升时的距离，其中在可视

化实验中，射流穿透距离的示意图如图１１所示。
通过综合３组不同的氧枪浸没深度，绘制如图

１２所示趋势图，可知，在保持氧枪直径为４ｍｍ不变
的情况下，随着喷吹流量的增加，侧吹射流的穿透距

离近似线性增加，但不同氧枪浸没深度下，射流穿透

行为的差异并不大。分析可知，当氧枪浸没深度较

小时，气相在形成过程中，会更贴近壁面，在从气泡

流到射流转变的过程中，部分形成的射流或气泡所

带来的动能会由于“贴壁效应”造成对炉壁的冲刷
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图１１　模型穿透行为示意
Ｆｉｇ．１１　Ｄｉａｇｒａｍｏｆｍｏｄｅｌｐｅｎｅｔｒａｔｉｏｎｂｅｈａｖｉｏｒ

　

作用而被消耗，进而促使射流向前喷吹的动能减小，

穿透距离随即减小。但随着流量的增加，气泡流阶

段缩短，气流在短时间内便可达到射流状态，此时，

射流受“贴壁效应”的影响降低，因此不同氧枪浸没

深度下穿透行为变化不明显。

图１２　不同浸没深度下侧吹射流穿透距离趋势
Ｆｉｇ．１２　Ｔｒｅｎｄｏｆｊｅｔｐｅｎｅｔｒａｔｉｏｎｄｉｓｔａｎｃｅｕｎｄｅｒ

ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉｎｔｒｕｓｉｏｎｄｉｓｔａｎｃｅｓ
　

为了对 ４ｍｍ氧枪直径下的实验结果形成对
比，选取氧枪浸没深度为１５ｍｍ不变，改变氧枪的
直径分别为３ｍｍ和５ｍｍ，研究不同工艺流量下穿
透距离的变化。

根据３组不同的氧枪直径，绘制趋势图，如图１３
所示。可知，在保持氧枪浸没深度不变的情况下，射

流的穿透距离继续随着喷吹流量的增加而增加，而

在同一流量中氧枪直径越小，氧枪穿透距离越远。

根据直径和速度流量关系可知，随着直径的减小，氧

枪出口速度会增加，而出口速度的增加，会引起射流

动能的增加，增强射流的穿透行为，促使射流的穿透

距离相应增加。而由于氧枪直径的变化会时刻影响

着氧枪出口动能的变化，因此，综合实验结果可知，

在流量不变的情况下，氧枪直径对射流穿透距离的

影响较大。

图１３　不同氧枪直径下侧吹射流穿透距离趋势
Ｆｉｇ．１３　Ｔｒｅｎｄｏｆｊｅｔｐｅｎｅｔｒａｔｉｏｎｄｉｓｔａｎｃｅｕｎｄｅｒ

ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｏｘｙｇｅｎｌａｎｃｅｄｉａｍｅｔｅｒｓ
　

３２２　射流穿透行为理论分析
为了将穿透距离和氧枪直径形成对比，基于氧

枪直径对射流穿透距离影响较大的基础上，建立数

学模型，进一步探究射流穿透行为和相关准则数的

联系。

图１４　圆管氧枪示意
Ｆｉｇ．１４　Ｓｃｈｅｍａｔｉｃｄｉａｇｒａｍｏｆｒｏｕｎｄ

ｔｕｂｅｏｘｙｇｅｎｌａｎｃｅ

通过对比实验结果，在氧枪出口处射流的变

化主要受到雷诺数 Ｒｅ、弗劳德数 Ｆｒ和韦伯数 Ｗｅ
的影响。如图１４所示，矩形侧吹浸没式熔炼工艺
所采用的是圆管氧枪，而由于圆管氧枪喷吹在短

时间、短距离内收缩现象不明显［２１］，因此惯性力、

黏性力以及重力为主要影响因素，可忽略表面张

力的影响。
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综上，射流穿透距离 Ｌ所表示的函数关系见
式（１５）。

Ｌ＝ｆ（Ｄ，ｕ，ｇ，ｖ） （１５）
式中：Ｌ为射流穿透距离；Ｄ为氧枪直径；ｇ为重力加
速度，取值９８ｍ／ｓ２。

根据文献［２１］中所述，结合穿透距离的函数关
系和影响因素，将穿透距离和氧枪直径表示为准则

数的形式，见式（１６）。
Ｌ
Ｄ＝ａＲｅ

ｂＦｒｃ （１６）

式中：ａ为系数；ｂ、ｃ分别为雷诺数（Ｒｅ）和弗劳德数
（Ｆｒ）的指数。
　　将式（１６）转化为对数形式，见式（１７）。

ｌｎ Ｌ( )Ｄ ＝ｌｎａ＋ｂｌｎＲｅ＋ｃｌｎＦｒ （１７）

通过建立多元回归方程，运用 Ｍａｔｌａｂ软件计算
　　

系数得：ｌｎａ＝－１０７３９；ｂ＝８９；ｃ＝
１
７。

因此，可得射流穿透距离表达式，见式（１８）。
Ｌ
Ｄ＝２１７×１０

－５（Ｒｅ）
８
９（Ｆｒ）

１
７

＝２１７×１０－５ ｕｄ( )ν
８
９ ｕ２( )ｇｄ

１
７

（１８）

综上，根据射流穿透现象及理论分析结果，结合

图１５可知，射流穿透距离是氧枪和侧吹炉体设计的
关键，针对本工艺所采用的矩形侧吹浸没熔炼熔池，

喷吹流量的变化为射流穿透行为改变的主要因素；

在流量恒定时，氧枪直径对穿透行为的影响相比氧

枪浸没深度的影响较大；本工艺采用直管式氧枪侧

吹工艺，射流入熔池时的直径可近似为氧枪直径，因

此，侧吹射流穿透距离变化所引起的能量变化主要

为动能转换。

图１５　侧吹射流穿透情况
Ｆｉｇ．１５　Ｓｉｄｅｂｌｏｗｎｊｅｔｐｅｎｅｔｒａｔｉｏｎｃｏｎｄｉｔｉｏｎ

　

４　结论
氧煤燃烧熔分炉所采用的矩形侧吹浸没式炉型

作为一种全新的无焦炼铁反应器，为钢铁领域内低

碳减排问题提供了新的炼铁思路。针对矩形侧吹浸

没式熔池内的射流变化，分别从射流运动模型到侧

吹穿透行为进行了研究，得出以下主要结论。

１）以射流实验中单个气泡的受力情况为基础，
建立射流气泡上升运动模型，在气泡匀速上升阶段，

由于气泡群处于湍流区域的研究范围内，因此速度

随直径呈线性增加；在气泡加速上升阶段，射流气泡

直径的大小直接影响最终气泡群达到稳定时的速度

变化，直径越小，达到稳定时的速度越大，进而匀速

冲击液面，促使液面发生不稳定波动。

２）喷吹流量是影响侧吹穿透距离的主要因素；
而在流量恒定时，氧枪直径的变化时刻会影响氧枪

出口动能的变化，作用效果强于氧枪浸没深度变化

引起的贴壁损耗，因此氧枪直径对穿透行为的影响

相比氧枪浸没深度的影响较大。

３）综合实验结果，建立了侧吹射流穿透距离圆

管氧枪数学表达式
Ｌ
Ｄ＝２１７×１０

－５ ｕｄ( )ν
８
９ ｕ２( )ｇｄ

１
７
，以

此为基础得知，侧吹射流穿透距离变化所引起的能

量变化主要为动能转换。
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